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含　量 95.0　%以上 ヨウ素滴定

3

一　　般

鉄（Fe） 0.005　%以下 原子吸光法
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品　　名

規　　格 分　　類

06-6384-1501
06-6384-2287

TEL
FAX

原子吸光法

版　数 版

白色結晶性粉末

ほとんど澄明以内

社内規格

他の重金属

外　観

溶　状

遊離アルカリ
（NaOHとして）

0.5　%以下

0.005　%以下

目  視

目  視

社内試験法
（中和滴定）


